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ISFP - 6(11) Program Summary

	Tuesday, September 22 



	REGISTRATION 

	12.30 – 15.30

	Excursion


	15.45 – 18.00

	Welcome Party


	18.30 – 20.00


	Wednesday, September 23 



	Breakfast                                                                                                                     8.30 – 9.00

	Opening ceremony (Big Hall)

	9.00 – 9.20

	Plenary Lectures

Chairmen:

V.V. Lemanov and S.A. Gridnev (Big Hall) 
	9.20 – 10.45

	Coffee break                                                                                                             10.45 – 11.00


	Oral Presentation
 Parallel Sessions 1 and 2.

Session 1. Phase transitions, lattice dynamics and soft modes
Chairmen:  A.S. Sigov and B.M. Darinskii (Big  Hall)

Session 2. Thin Films
Chairman: V.P. Sakhnenko  (Small  Hall)
	11.00 – 13.00


	Lunch                                                                                                                      13.00 – 14.30

	Plenary Lectures

Chairman:

Yu.F. Markov (Big Hall)
	14.00 – 15.40


	Oral Presentation

 Parallel Sessions 1 and 3.

Session 1. Phase transitions, lattice dynamics and soft modes (Continued)
Chairman: I.N. Flerov    (Big Hall)
Session 3. Domains and domain boundaries and their dynamics
Chairmen: C. Filipič and V.S. Vikhnin    (Small  Hall)

	15.40 – 16.50


	Coffee break                                                                                                             16.50 – 17.00


	Poster presentation

Chairmen M.V. Gorev, S.V. Akimov and М.P. Ivliev
Session 1. Phase transitions, lattice dynamics and soft modes.

Session 2. Thin films
Session 3. Domains and domain boundaries and their dynamics
Session 4. Polar polymers
Session 5. Structure and crystal growth
Session 6. Multiferroics
	17.00 – 18.30

	Supper                                                                                                                            18.30 – 19.00     


	Round Table 

Nanoheterogeneous Ferroics and Multiferroics 

Chairmen: B.M. Darinskii and V. Ya. Shur (Small Hall)

	20.00 – 21.30.


	Thursday, September 24 

	Breakfast                                                                                                                     8.30 – 9.00


	Plenary Lectures 

Chairman: V.I. Zinenko     (Big Hall)


	9.00 – 10.30

	Coffee break                                                                                                           10.30 – 10.40


	Oral presentation

Sessions 4 and 5.

Sessions 4. Polar Polymers
Chairman: V.Yu. Topolov      (Big Hall)

Sessions 4

Chairman: A.N. Vtyurin      (Big Hall)

And

Parallel Sessions 1 and 6
Session 1. Phase Transitions, Lattice Dynamics and Soft Modes
Chairman: A.S. Sidorkin   (Small Hall)
Session 6. Multiferroics
Chairman:   I. A. Luk'yanchuk   (Small Hall)
 
	10.40 – 12.10
12.10 – 13.00

10.40 – 11.50

11.50 – 13.00

	Lunch                                                                                                                      13.00 – 14.00


	Plenary Lectures 
Chairman:  A.V. Turik   (Big Hall)

	14.00 – 15.30

	Coffee break                                                                                                            15.30 – 15.45


	Oral presentation 
Parallel Sessions 3 and 7
Session 3. Domains and domain boundaries and their dynamics. (Continued) 

Chairman: I.P. Raevskii      (Big Hall)
Session 7. Crystalline structure and physical properties. 

Chairman: E.F. Dudnik   (Small Hall)
	15.45 – 17.10

	Coffee break                                                                                                            17.00 – 17.20


	Poster Presentation 

Session 7. Physical Properties
Session 8. Heterogeneous, Glassy and Incommensurate Structures
Chairmen: A.I. Burkhanov and  V.A. Nepochatenko 
	17.00 – 18.30

	Supper                                                                                                                               18.30 – 19.00   
  


	Friday, September 25 

	Breakfast                                                                                                                     8.30 – 9.00


	Oral presentation 

Session 8. Heterogeneous, Glassy and Incommensurate Structures
Chairmen: S.N. Drozhdin and O.N. Ivanov     (Big   Hall)
	9.00 – 13.00

	Coffee break                                                                                                             11.00 – 11.15

	Lunch                                                                                                                        13.00 – 14.00


	

	Announcement of the Best Posters Awards for Young Participants ( Big Hall)
	14.30 – 15.00

	General Discussion and Closing
Chairmen: S.A. Gridnev and A. Levstik (Big Hall)

	15.05.- 15.45

	SEMINAR DINNER

	18.30 - 21.30



September 23
Opening ceremony.  9.00 – 9.20 
 Plenary Lectures 9.20 – 10.45
Session 1. Phase Transitions, Lattice Dynamics and Soft Modes. 
Chairmen: V.V. Lemanov and S.A. Gridnev
1. Order parameter and its fluctuations in model ferroelastics
   Yu.F. Markov, E.M. Roginskii

2. Barocaloric effect and phase transitions in ferroics
   I.N. Flerov
Coffee break   10.45 – 11.00 

Oral Presentation 11.00 – 13.00
Session 1. Phase Transitions, Lattice Dynamics and Soft Modes. 
Chairmen:  A.S. Sigov and B.M. Darinskii
1. Сегнетоэластические и сегнетоэлектрические фазовые переходы в кристаллах, описываемых сложными, составными многоминимумными моделями
     М.П. Ивлиев, В.П. Сахненко  

2. Сегнетоэлектрические фазовые переходы в керамиках 

     Б.М. Даринский, А.А. Дьяченко, А.П. Лазарев
3. Phenomenological theory of phase transitions in BaxSr(1-x)TiO3 solid solution

     V.B. Shirokov, Yu. I. Yuzyuk and V. V. Lemanov
4. Структурный локальный и матричный ферроэластический переходы в K3Na(CrO4)2 : MnO4: Li

     В.С. Вихнин, Г.Р. Aсатрян, T.И. Maксимова и В.А. Храмцов

5. Ferroelastic phase transitions under the effect of strong electron-phonon interaction

    E.N. Myasnikov, Z.P. Mastropas
6. The wavelet-analysis in a Monte – Carlo simulation at the description of phase transition in ferroelastics LAS 

    A.P. Shamshin
Lunch     13.00 – 14.00 
Plenary    Lectures 14.00 – 15.40
Chairman:  Yu.F. Markov
3. First principles theory of point defects in strontium titanate
    O.E. Kvyatkovskii
4. First-principles studies of physical properties of ferroelectric superlattices

    A.I. Lebedev
Oral presentation  15.40 – 16.50

Session 1. Phase Transitions, Lattice Dynamics and Soft Modes. (Continued)

Chairman: I.N. Flerov

7. Изучение квазиупругого рассеяния света в кристалле Na1/2Bi1/2TiO3 с помощью Мандельштам – Бриллюэновского рассеяния света

    А.И. Федосеев, С.Г. Лушников, С.Н. Гвасалия, П.П. Сырников, С. Коджима
8. X-ray investigations of microcrystalline ferroelastics Hg2Hal2
     Yu.F. Markov, E.M. Roginskii, D. Wallacher
9. Barocaloric effect in oxyflyorides Rb2KTiOF5 and (NH4)2NbOF5 

     M.V. Gorev, E.V. Bogdanov, I N. Flerov, V. N. Voronov and N. M. Laptash
10. Ordering processes and phase transitions in ammonium-containing crystals of A2BWO3F3 elpasolites – comparative Raman and infrared study

     A.N. Vtyurin, A.S. Krylov, Ju.V. Gerasimova, A.A. Ivanenko, N.P. Shestakov, N.M. Laptash
Coffee break   16.50 – 17.00 
Oral Presentation 11.00 – 13.00

Session 2. Thin films
Chairman: V. P. Sakhnenko  
1. Усталость тонких пленок титаната свинца и цирконата–титаната свинца с различными значениями внутреннего и коэрцитивного полей
    А.С. Сидоркин, Л.П. Нестеренко, С.В. Рябцев, Г.Г. Булавина, А.А. Москвитин 

2. Evidence of substrate-induced ferroelectric phase transition in SrTiO3 by means of thermal measurements
     S. Davitadze, I. Shnaidshtein, A. Fadeev, B. Strukov, S. Shulman, B. Noheda, A. Vlooswijk
3. Частотные чарактеристики процесса переключения поляризации в тонких пленках цирконата-титаната свинца

     С.В. Бирюков, Ю.И. Головко, С.И. Масычев, В.М. Мухортов

4. Electric field and temperature effects on the Raman spectra of ferroelectric thin films

    A.S. Anokhin, Yu.I. Yuzyuk and V.M. Mukhortov

5. Perovskite-to-perovskite growth transformation in thin PZT films

    I.P.Pronin, E.Yu.Kaptelov, S.V.Senkevich, T.A.Shapligina, V.A.Klimov and V.P.Pronin

6. Пьезоэлектрические и пироэлектрические петли гистерезиса в пленках Sn2P2S6
    А.В. Солнышкин, Д.А. Киселев, А.А. Богомолов, А.Л. Холкин, И.П.Раевский, Д.Н.Санджиев, В.Ю. Шонов

Lunch     13.00 – 14.00
Oral Presentation 15.40 – 16.50

Session 3. Domains and Domain Boundaries and Their Dynamics
Chairmen: C. Filipič and V.S. Vikhnin

1. Domain states – interface diagrams and heterophase states in PMN–xPT solid solutions near the morphotropic phase boundary

    V.Yu. Topolov, Z.-G. Ye, D. Viehland
2. Definition of functional dependence between the sizes of parameters of a lattice from a condition of domains orientation coordination

    V.A. Nepochatenko

3. Application of Raman confocal microscopy for investigation of nanoscale domain kinetics

    M.S. Nebogatikov, E.I. Shishkin, M.A. Dolbilov, M.F. Sarmanova, D.O. Alikin, E.V. Nikolaeva, D.K. Kuznetsov, V.Ya. Shur, S.D. Tascu, M.P. DeMicheli
4. Theory of switching in segnetoelectrics

       S.A.Kukushkin, A.V.Osipov, M.A.Zakharov
5. Formation of nano-scale domain structures in lithium niobate and lithium tantalate single crystals using pulsed laser irradiation
    E.A. Mingaliev, V.Ya. Shur, D.K. Kuznetsov, S.A. Negashev, A.I.Lobov, P.S. Zelenovskiy 

Coffee break   16.50 – 17.00 

Poster presentation 17.00 – 19.00

Chairmen M.V. Gorev, S.V. Akimov and M.P.Ivliev
Session 1. Phase Transitions, Lattice Dynamics and Soft Modes

Session 2. Thin Films

Session 3. Domains and Domain Boundaries and Their Dynamics

Session 4. Polar Polymers
Session 5. Structure and Crystal Growth
Session 6. Multiferroics
Session 1. Phase transitions, lattice dynamics and soft modes

1. 1. Superprotonic phase transition in K3H(SO4)2 single crystal

       E.D. Yakushkin

1. 2. Thermal properties of new BiLi0.5Sb0.5O3  ferroic 

       S.А. Gridnev, and  А.V. Kalgin
1. 3. Влияние сегнетоэластических параметров порядка на формирование фазовых состояний титаната – цирконата свинца

       М.П. Ивлиев 

1. 4. Raman scattering and structural study of Rb2KInF6 crystal under cooling

       K. S. Aleksandrov, S. V. Misul, M. S. Molokeev, A.N. Vtyurin, A.S. Krylov, V.N. Voronov, S. N. Krylova
1. 5. High pressure and temperature Raman scattering study of the phase transitions in (NH4)3MoO3F3
       A.S. Krylov, S.V. Goryainov, A.N. Vtyurin, S.N. Krylova, A.G. Kocharova and N.M. Laptash
1. 6. Кристаллооптические исследования фазовых переходов в сегнетоэластике (NH4)2NbOF5
     А.Л. Жогаль, С.В. Мельникова, К.С. Александров
1. 7. Изменения структуры при фазовых переходах в сегнетоэластике Rb2KInF6
        С.В. Мисюль, М.С. Молокеев, К.С. Александров

1. 8. Фазовые переходы в упорядоченных перовскитных системах A2BB'O6
        С.В.Мисюль, М.С.Молокеев, К.С.Александров
1. 9. Комплексные исследования фазового перехода в SrAlF5
        С.В. Мельникова, Л.И. Исаенко, В.С. Бондарев, М.В. Горев, А.Д. Васильев, С.И. Лобанов

1. 10. Dielectric measurements of Lithium – Ammonium Sulfate in range of microwaves

        A.P. Shamshin 
1. 11. The singularities of the piezoelectric ceramics PCR-1 heat expansion in the phase transition region

          S.N. Kallaev, Z.M. Omarov and S.A. Sadykov 

1. 12. Phonon dispersion and pressure behavior of Hg2Cl2 crystals
          E.M. Roginski, A.A. Kvasov, Yu.F. Markov, M.B. Smirnov

1. 13. Фазовые переходы и модель самоорганизации в кластерах размножающихся клеток

          В.С. Вихнин и Л.К. Панина
1. 14. Effect of central cation substitution on the properties and phase transitions in (NH4)3Me(O2)2F4 oxyfluorides
        V.D. Fokina, I.N. Flerov, M.S. Molokeev, E.I. Pogoreltsev, E.V. Bogdanov, N.M. Laptash

1. 15. Pseudosymmetry of the atoms occupying an orbit of space group in the crystals with structural phase transitions

         V.A. Ivanov, M.A. Faddeev, E.V. Chuprunov

1. 16. Phase transitions and conductivity of La2Mo2O9 doped with bismuth and vanadium

         A.E. Krasilnicova, E.I. Orlova, E.P. Kharitonova, V.I. Voronkova 

1. 17. X-ray diffraction on calomel crystals near phase transition temperature
         A.S. Yurkov
Session 2. Thin films
2.1. Пироэлектрические свойства пленок цирконата-титаната свинца 

      А.С. Сидоркин, С.Д. Миловидова, О.В. Рогазинская, С.В. Рябцев, Е.В. Ионова
2.2. Calculation of lattice dynamics and spontaneous polarization of disordered solid solution thin films PbB´1/2B´´1/2O3 (B´ = Sc, Ga, In, Lu; B´´ = Nb, Ta).

       V.S. Zhandun and V.I. Zinenko

2.3. Size effects on the incommensurate phase transition in a thin ferroelastic film

      A. Mirkin, E.V. Charnaya, and A.L. Pirozerskii

Session 3. Domains and Domain Boundaries and Their Dynamics
3. 1. Эволюция доменной структуры и временные зависимости макроскопических параметров кристаллов триглицинсульфата
        С.Н. Дрождин, O.M. Голицына, М.В. Гречкина, А.А. Бабкина

3. 2. ATGS crystals domain structure relaxation impedance’s studies
        S.A. Sadykov, A.SH. Agalarov, S.N. Kallaev and N.V. Ofizerova
3. 3. Effects of nanostructuring and ferroelasticity in oxygen-permeable membrane materials on the base of mixed conducting perovskites

       U.V. Ancharova, N.Z. Lyakhov, A.P. Nemudry

3. 4. Процессы переключения сегнетоэлектрической и сегнетоэластической доменной структуры ниобийсодержащих кристаллов титаната бария

        Н.Н. Большакова, О.В. Большакова, В.В. Иванов, Т.И. Иванова, Н.Н. Черешнева
3. 5. Исследование периодических доменных структур монокристаллов LiNbO3:Gd
        М.Н. Палатников, О.Б. Щербина, Л.С. Коханчик


3. 6. Raman imaging of micro- and nanoscale domain structures in lithium niobate

        P.S. Zelenovskiy, V.Ya. Shur, D.K. Kuznetsov, P. Bourson, and M.D. Fontana

3. 7. Abnormal domain kinetics in lithium niobate with surface layers modified by proton exchange and ion implantation

        M.A. Dolbilov, E.I. Shishkin, E.V.  Nikolaeva, M.F. Sarmanova, M.S. Nebogatikov, D.O.  Alikin,
        V.Ya. Shur, O.A. Plaksin, N.V. Gavrilov, S. Tascu and M.P. De Micheli

3. 8. Структура и локальный пьезоэлектрический отклик кристаллов Sn2P2S6
         Д.А. Киселев, А.А. Богомолов, А.В. Солнышкин, А.Л. Холкин, М.М. Майор
Session 4. Polar Polymers
4.1. Anisotropic models of polymer ferroelectrics
       R.A. Gerasimov, A.V.  Maksimov

4.2. Термополяризационный эффект в полиэтиленоксиде

       Н.И. Коротких, Н.Н. Матвеев, Н.С. Камалова

4.3. Пластификация лигнина для модифицированной древесины

       В.В. Постников, Н.С. Камалова, С.В. Кальченко

4.4. Новый подход к определению степени кристалличности целлюлозы в древесине

      Н.Ю. Евсикова, Н.С. Камалова, Н.Н. Матвеев, В.В. Постников 
Session 3. Structure and Crystal Growth
5. 1. Рентгенодифракционное  исследование  атомной   структуры   композиционного   материала  [K1-x(NH4)xH2PO4] – SiO2
        В.В. Ожерельев, Ю.В. Бармин, Л.Н. Коротков, О.А. Караева, Д.А. Четкин, А.И. Бочаров

5. 2. Моделирование изолированного нанокристалла PbTiO3
        Д.Ф. Роговой, Ю.В. Бармин

5. 3. Systematization of simple and binary silicates according to relationship «composition - structure - property»

        B.I. Kidyarov and V.V. Atuchin 

5. 4. Correlation between structural and nonlinear optical properties of acentric niobate crystals 
        B.I. Kidyarov and V.V. Atuchin 

5. 5. Binary and ternary Cu- or Ge- bearing sulfide crystals. Interrelationship «composition - structure-property» 
        V.V. Atuchin and B.I. Kidyarov 

5. 6. Crystal structures of Y1-xMnxO3 system

        A.V. Nazarenko, Yu.V. Kabirov, A.G. Rudskaya, M.F. Kupriyanov

5. 7. X-ray investigations of microcrystalline ferroelastics Hg2Hal2
        Yu. F.Markov, E.M. Roginskii,  D. Wallacher
5. 8. The growth, X-ray analysis and nonlinear optical properties of tartrate crystals

        M.L. Labutina, M.O. Marychev, V.N. Portnov, N.V. Somov

5. 9. The growth and X-ray analysis of single crystals of KNaC4H4O6·nН2О hydrate compounds

        A.E. Egorova, V.N. Portnov, N.V. Somov

5. 10. XAFS study of structural position and oxidation state of Mn impurity in SrTiO3
       A.I. Lebedev, I.A. Sluchinskaya, A. Erko

Session 6. Multiferroics
6. 1. The new mechanism of schoch effect in the nonmagnetic crystal caused by rotational invariance accounting
        T.V. Laptyeva, S.V. Tarasenko, V.G. Shavrov 
6. 2. The effect of deviations from stoichiometry on dielectric and semiconductive properties of PbFe0.5Nb0.5O3 – based ceramics 
       I.P. Raevski, S.P. Kubrin, S.A. Kovrigina, S.I. Raevskaya, V.V. Titov, A.S. Emelyanov, 
M.A. Malitskaya and I.N. Zakharchenko

6. 3. Магнитоэлектрический эффект индуцированный поляронными кластерами Fe2+- дефектов в сегнетоэлектрике - антиферромагнетике BiFeO3
       В.С. Вихнин
6. 4. The effects of ferromagnetic, ferroelectric and ferroelastic order parameters interactions in Mn-containing oxygen systems

       A.G. Razumnaya, M.F. Kupriyanov, A.G. Rudskaya, Y.V. Kabirov

6. 5. Dielectric hysteresis in lithium-titanium ferrite ceramics
       A.V. Malyshev
6. 6. Solid solutions of BiFe1-xMnxO3 as a base of new multifunctional materials 

        P. Teslenko, L. Reznitchenko, O. Razumovskaya, Y. Kabirov, M. Kupriyanov 

Round Table 20.00 – 21.30

Nanoheterogeneous Ferroics and Multiferroics
Chairmen: B.M. Darinskii and V. Ya. Shur 
 ----------------------------------------------------------------------------------------
September 24.

Plenary Lectures 9.00 – 10.30

Chairman: V.I. Zinenko
1. Orbital polaron lattice formation in Pr1-xCaxMnO3 and magnetoelectric relaxor 0.8Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 ( 0.2Pb(Mg1/2W1/2)O3 
    A. Levstik, C. Filipič, and V. Bobnar

2. Ferroelastic domains in free-standing single crystal ferroelectric films

    I. A. Luk'yanchuk, A. Schilling, J. M. Gregg, G. Catalan and J. F. Scott
Coffee break   10.30 – 10.40
Oral presentation 10.40 – 12.10
Session 4. Polar Polymers
Chairman:  V. Yu. Topolov
1. Поляризация разупорядоченных полимерных сегнетоэлектриков
    В.В. Кочервинский
2. Kinetics of synthesis and dielectric relaxation in polymer composites with ferroelectric and conducting fillers

    A.T. Ponomarenko, V.G. Shevchenko

3. Oriental order and birefringence in casted polymer films
     I. V. Kusheva, A. V.  Maksimov and G. M. Pavlov
4. Диэлектрическая релаксация в сополимерах (ВДФ/Тр) и (ВДФ/Те), внедренных в пористые матрицы 

     О.А. Караева, Л.Н. Коротков,  А.А. Набережнов, Ewa Rysiakiewicz-Pasek 
5. Пироэлектрический эффект в композитах на основе сополимера P(VDF-TrFE) и сегнетоэлектрической керамики ЦТБС

     И.М.  Морсаков, А.В. Солнышкин, А.Г. Канарейкин, А.А. Богомолов
Oral presentation 12.10– 13.00
Session 5. Structure and Crystal Growth
Chairman:  A.N.  Vtyurin
1. High-temperature cubic phase of paratellurite TeO2
      S.V. Akimov, E.F. Dudnik
2. Growth of polar low symmetry crystal Al(IO3)·8H2O from aqueous solution 

      B.I. Kidyarov

3. Crystal chemical and physical systematization of aluminates according to relationship «composition - structure – property»
     B.I. Kidyarov and V.V. Atuchin 

Lunch   13.00 – 14.00 
Oral presentation  10.40 – 11.50
Session 6. Multiferroics
Chairman:   I. A. Luk'yanchuk
1. Polarons in magnetoelectric K3Fe5F15 and K3Fe2Cr3F15 
    C. Filipič, V. Bobnar, G. Tavčar, B. Žemva, and A. Levstik

2. The lattice dynamics, ferroelectric and antiferrodistorsive transitions in BiFeO3 and BiMnO3 crystals

    V.I. Zinenko, N.G. Zamkova, V.S. Zhandun, M.S. Pavlovskiy

3. Mechanism of magnetoelectric effect strengthening due to clusters “Fe2+ ion – charged oxygen vacancy – Fe3+ ion in BiFeO3 magnetoelectric system

    V.S. Vikhnin, R. Blinc, and R. Pirc
4. Towards to control the spin helix chirality in Fe1-xCoxSi

    V.A. Dyadkin, S.V. Grigoriev, D. Chernyshov, V. Dmitriev, S.V. Maleyev, E.V. Moskvin, D. Menzel, J. Schoenes, H. Eckerlebe
Oral presentation 11.50 – 13.00

Session 1. Phase transitions, lattice dynamics and soft modes. (Continued) 

Chairman: A.S. Sidorkin   
11. Comparative study оf critical behavior оf ferroelectric-ferroelastic (KDP) and ferroelectric-pseudoferroelastic (LBGO) crystals

     I.V. Shnaidshtein, E.V. Milov and B.A. Strukov
12. Vibrational spectroscopy study of phase transition in K3WO3F3: temperature and high pressure investigations

     A.A. Ekimov, A.S. Krylov, A.N. Vtyurin, A.A. Ivanenko, N.P. Shestakov, S.V. Goryainov, A.G. Kocharova

13. Thermal properties and phase transitions in oxyfluoride (NH4)2NbOF5
     E. V. Bogdanov, M.V. Gorev, V.D. Fokina, E.I. Pogoreltsev, V.S. Bondarev, I.N. Flerov, N.M. Laptash
14. Low frequency Raman scattering in SBN crystals
     V.K. Malinovsky, A.M. Pugachev, N.V. Surovtsev

Lunch   13.00 – 14.00 

Plenary Lectures 14.00 – 15.30

Chairman: A.V. Turik
1. Optical activity in ferroelastic crystals

    E.F. Dudnik, S.V. Akimov
2. Kinetics of ferroelectric nanodomains and domain nanotechnology in lithium niobate and lithium tantalate single crystals

    V.Ya. Shur
Coffee break 15.30 – 15.45 

Oral presentation 15.45 – 17.10
Session 3. Domains and Domain Boundaries and Their Dynamics (Continued)
Chairman: I.P. Raevskii 
5. In situ study of bulk screening process in lithium niobate and lithium tantalate single crystals with high temporal resolution

    A.R. Akhmatkhanov, V.Ya. Shur, I.S. Baturin, M.S. Nebogatikov, and M.V. Konev

6. New achievements in study of local switching using scanning probe microscopy

     A.V. Ievlev, E.I. Shishkin, E.V. Nikolaeva, V.Ya. Shur, A. N. Morozovska, G. S. Svechnikov

7. Evolution of micro- and nano-scale domain structures in relaxor SBN single crystals

    V.A. Shikhova, V.Ya. Shur, D.V. Pelegov, D.K. Kuznetsov, E.L. Rumyantsev, E.I. Shishkin, O.V. Yakutova, T. Granzow
8. Local ferroelectric properties, domain evolution and fractal analysis of PLZT ceramics via scanning probe microscopy

     Dmitry Kiselev, Igor Bdikin, Andrei Kholkin, Karlis Bormanis, and Marija Kosec
Coffee break 17. 00 – 17.20 
Oral presentation 15.45 – 17.10

Session 7. Physical Properties 
Chairman: E.F. Dudnik 
1. Acousto-optic properties of ferroic crystals 
     S.V. Akimov
2. Influence of soft phonon mode on the charge carriers hopping transfer in the bismuth containing layered ferroelectric ceramic oxides

     A.M. Solodukha, G.S. Grigoryan
3. Modeling of constitutive equations in polycrystalline ferroelastics structures in a three-dimensional case

    A.S. Skaliukh, A.N. Rumiancev 
4. Negative thermooptic effect and “soft electronic band” in strontium titanate and potassium tantalate incipient ferroelectrics  
     V. Trepakov, A. Dejneka, P. Markovin, A. Lynnyk and L. Jastrabik

5. Долговременная релаксация упругих и пьезоэлектрических параметров сегнетокерамики ЦТС после температурного, механического и электрического возбуждения.

    Д.В. Кузенко, В.М. Ищук, А.И. Бажин, Н.А. Спиридонов
Coffee break 17. 00 – 17.20 
Poster Presentation 17.10 – 18.30

Chairmen: A.I. Burkhanov and V.A. Nepochatenko
Session 7. Physical Properties 

and

 Session 8. Heterogeneus, Glassy and Incommensurate Structures
Session 7. Physical Properties
7.1. Сравнительные исследования фоторефрактивного рассеяния света в кристаллах ниобата лития стехиометрического состава, выращенных разными способами

Е.А. Антонычева, А.В. Сюй, Н.В. Сидоров, П.Г. Чуфырев 

7.2. Формирование керамических твердых растворов  в системе (1-x)SrTiO3 – xBiScO3
      О.Н. Иванов, Е.П. Даньшина, В.В. Сирота, И.Д. Тарасова

7.3. Природа и динамическое поведение парамагнитных центров на основе примесей Mn в собственном ферроэластике K3Na(CrO4)2: исследование ЭПР
      С.И. Голощапов, В.С. Вихнин, Т.И. Максимова

7.4. Абсорбционный ток в сегнетокерамике при одновременном действии электрического и механического полей

      И.В. Кочергин, Л.В. Жога, М.И., Дмитрук, И.Л. Жога
7.5. Процессы в сегнетокерамике при одновременном действии электрического и механического полей

      М.И. Дмитрук, И.Л. Жога, А.В.Габриэлян

7.6. Dielectric properties, ionic conductivity and phase transition in La2Mo2O9 compound

       V.A. Sandler, E.D. Yakushkin

7.7. Особенности поведения ферроэластиков в полях механических напряжений и температуры 
      Б.Н. Прасолов, С.А. Горбатенко, В.В. Горбатенко,  В.И. Кудряш
7.8. Фазовое разделение сплавов NiMgO при нагреве

      Гребенников А.А., Стогней О.В., Ситников А.В. 

7.9. Research of mechanisms of charge transfer and magnetoresistance in CuInSe2

     A.Kh. Matiev, A.N. Georgobiani, V.V. Kodin
7.10. Strain influence on electroconductivity of single crystals TlInSе2  

      A.Kh. Matiev, A.N. Georgobiani

7.11. Влияние неоднородных механических напряжений на переполяризационные свойства униполярных  кристаллов ДТГС.

      О.Н. Сергеева, М.Г.Филин, А.А.Богомолов 

7.12. Dielectric dispersion in KDP crystals with complex organic and inorganic impurities

       S.V. Grabovsky, I.V. Shnaidshtein, B.A. Strukov, Y. Uesu, M. Fukunaga 
7.13. Negative acoustic refraction in 1D phononic crystal

      T.V. Laptyeva, O.S. Sukhorukova, S.V. Tarasenko, V.M. Yurchenko

7.14. Photoluminescence and ESR in the lithium-sodium tetragermanat ferroelastics crystals doped by manganese

     K.S. Omelchenko, M.D. Volnyansky

7.15. Спектры поглощения  Er3+  в   KTaO3
      А.П. Скворцов, В.А. Трепаков, Н.К. Полетаев, Л. Ястрабик
7.16. The influence of conductivity on description of non-Debye relaxation processes in dielectrics

     A.S. Bogatin, A.V. Turik, S.A. Kovrigina and E.V. Andreev 
7.17. X-T diagram and electrophysical properties of the system PZT at wide temperature range (10÷1000K)

        I.N. Andrushina, U.I. Urasov, L.A. Reznitchenko

7.18. On the nuclear electric resonance in the ferroelectric KNbO3
         A.S. Yurkov

7.19. Crystal chemistry aspect of Zinc occurrence into Potassium Titanyl Phosphate KTiOPO4 structure

        E.I. Orlova 

7.20. Сегнетоэлектрические свойства ионных проводников на основе ванадата висмута

        Ж.Н. Торба, Е.А. Фортальнова, Г.М. Калева, А.В. Мосунов, М.Г. Сафроненко, Н.У. Венсковский, С. Ю. Стефанович, Е.Д. Политова 

7.21. Lead-free ferroelectric material and the environmentally friendly technological process for its making.

        I.A. Verbenko, K.P. Andrushin, O.Yu, Kravchenko, O.N. Razumovskaya, L.A. Reznitchenko

7.22. Simulation of field dependences of ferroelectric’s parameters: classification of methods

        E.A. Pecherskaya 

7.23. Classification of methods for measurement of field dependences of ferroelectric’s electrophysical parameters 

        E.A. Pecherskaya 

Session 8. Heterogeneous, Glassy and Incommensurate Structures
8.1. Термодинамические характеристики нанокомпозитных материалов в модели эффективной среды

      В.Н. Нечаев, А.В. Шуба, И.А. Котова

8.2. Influence of thermoaction on polarization condition of crystals SBN

      A.V. Burtsev, B.B. Pedko, O.V. Malyshkina, A.N. Jupatov

8.3. Флексоэлектрический эффект и низкотемпературный предел времени диэлектрической релаксации
      Н.П. Стадная, А.Ф.Клинских

8.4. Электропроводность нитрита натрия в пористых стеклянных матрицах 

      Л. Коротков, В. Дворников, О. Караева, М. Власенко, А. Набережнов, E. Rysiakiewicz-Pasek 

8.5. Фазовый переход в дигидрофосфате аммония в условиях ограниченной геометрии
       В.В. Тарнавич, О.А. Караева, Л.Н. Коротков,  А.А. Набережнов, Ewa Rysiakiewicz-Pasek
8.6. 1/f noise and dynamical heterogeneity in the ceramics of PMN – PZT system

       Andrey N. Tsotsorin and Stanislav A. Gridnev

8.7. Влияние  элементов структуры  несоразмерной фазы на диэлектрический отклик кристаллов группы А2ВХ4

        В.В. Горбатенко, Б.Н. Прасолов, В.И. Кудряш, С.А. Горбатенко

8.8. Study of PLZT-based graded nanostructures
       A. Khodorov and M.J.M. Gomes

8.9. Магнитные свойства наногранулированных композиционных материалов Cox(PZT)100-x
       Д.П. Тарасов, Л.Н. Коротков, А.В. Ситников 

8.10. Гармонический анализ процессов переполяризации в кристалле Rb2ZnCl4  в окрестности  Т*(150 К температуры замораживания доменной структуры 

        В.В. Горбатенко, Б.Н. Прасолов, С.А. Горбатенко, В.И. Кудряш 

8.11. Гармонический анализ амплитудных зависимостей диэлектрической проницаемости и проводимости кристаллов группы А2ВХ4  в окрестности сегнетоэлектрического фазового перехода

       Б.Н. Прасолов, В.В. Горбатенко, В.И. Кудряш, С.А. Горбатенко 

8.12. Высокочастотные магнитные свойства наногранулированного композита (Co45Fe45Zr10)Х(SiO2)100-X
        А.В. Ситников, А. Г. Федосов
8.13. Сегнетоэлектрические свойства нанокомпозита гидрозоль SiO2-TGS
        С.Д. Миловидова, С.А. Бавыкин, О.В. Рогазинская, А.С.Сидоркин  

8.14. Релаксация диэлектрической проницаемости нанопористого оксида алюминия с включениями триглицинсульфата
        О.В. Рогазинская,  С.Д. Миловидова,  А.С. Сидоркин,  Н.Г. Бабичева, В.В. Чернышев

8.15. Свойства нанопористого стекла с триглицинсульфатом
        О.В. Рогазинская, С.Д. Миловидова, А.С. Сидоркин,  М.А. Босых

8.16. Механизм формирования длиннопериодической несоразмерной сверхструктуры индуцированной дефектами: влияние вакансий Ga, а также Cs – Ва покрытия на поверхности кристалла n-GaN(0001)

         Г.В. Бенеманская, В.С. Вихнин, М.Н. Лапушкин

8.17. Влияние освещения на диэлектрическую релаксацию в монокристалле - релаксоре SBN-75

       А.И. Бурханов, К.П. Гужаковская, Л.И. Ивлева
8.18. Поляризационные процессы в керамиках BaBi2Nb2O9 и SrBi2Ta2O9 в полях инфранизкой частоты 

        А.И. Бурханов, Ю.В. Кочергин, К. Борманис, А. Калване

8.19. Dielectric properties of nanoporous alumina films filled with Rochelle salt

        S.V. Baryshnikov, E.V. Charnaya, E.V. Stukova, A.Yu. Milinskii

8.20. Фрактальные микро- и нано- структуры в легированных лантаноидами монокристаллах ниобата лития

      М.Н. Палатников, О.Б. Щербина, Н.В. Сидоров, К. Борманис
8.21. X-Ray and polarized neutron reflectometry from the interface of the heterostructure Au/SiO2(Co)/GaAs
       E.A. Dyadkina, A.A. Vorobiev, N.A. Grigoryeva, S.V. Grigoriev, D. Lott, L. V. Lutsev, A.I. Stognij and N.N. Novitskii
8.22. Magnetoelectric response of (x) PbZr0.53Ti0.47O3 – (1-x) Mn0.4Zn0.6Fe2O4 particulate composites

     S.А. Gridnev, Yu.E. Kalinin, А.V. Kalgin, and E.S. Grigorjev
8.23. Structure, lattice dynamics and superconductivity of lead in a restricted geometry

         A. Naberezhnov , I. Golosovsky, R. Delaplane, G. Panova, A. Nikonov,  P. Parshin, A. Ivanov, J. Ollivier, M. Russina
8.24. Транспортные свойства нанокомпозитов In-Y-O-C
    Калинин Ю.Е., Кудрин А.М., Макагонов В.А., Ситников А.В.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
September 25
Oral presentation 

Session 8. Heterogeneous, glassy and incommensurate structures
9.00 – 13.00
Chairmen: S.N. Drozhdin and O.N. Ivanov     
1. The role of the strain tensor in formation of incommensurate phases in quartz
    D.G. Sannikov

2. Microstructure control in CSD BST heterostructures
    A.S. Sigov, K.A. Vorotilov, O.M. Zhigalina
3. Relaxation processes in disordered heterogeneous dielectrics: statistical mixtures 
     A.V. Turik and M.Yu. Rodinin
4. Coexistence of antiferroelectric and proton glass states in mixed K0,26(NH4)0.74H2PO4 crystal under restrictive geometry conditions
       L.N. Korotkov, O.A. Karaeva, T.N. Korotkova and E. Rysiakiewicz-Pasek. 
5. Сравнительный анализ пьезоэлектрических свойств 2–2-композитов на основе моно- и полидоменного кристаллов PMN–0,33PT 

     В.Ю. Тополов, А.В. Криворучко
6. Magnetoelectric response in particulate ferrite – ferroelectric composite

    S. A. Gridnev, Yu. E. Kalinin, A. G. Gorshkov, and E. S. Grigorjev 
7. The Villary effect in layer composite PbZr0.53Ti0.47O3 - Mn0.4Zn0.6Fe2O4
    S.А. Gridnev, А.V. Kalgin, and V.A. Chernykh 
Coffee break   11.00 – 11.15 

8. Диэлектрические свойства пористых оксида алюминия и кремния с включениями триглицинсульфата и сегнетовой соли

      О.М. Голицына,  С.Н. Дрождин,  А.Е. Гриднев,  В.В.Чернышев,  И.Е. Занин,  В.М. Кашкаров,    А.А. Маликов
9. Транспортные явления в нанокомпозитах и мультислойках ферромагнетик-диэлектрик с аморфной структурой

      Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней 

10.  Magnetic,   dielectric  and  magnetoelectric  properties   of   multiferroics    –    хPb(Ti0,53,Zr0,47)O3 – (1-х)Mn0,4Zn0,6Fe2O4  composites 
      A.A. Amirov, S.N. Kallaev, S.A. Gridnev, I.K. Kamilov, A.R. Bilalov, A.V. Kalgin
11. Влияние температуры на распределение поляризации в керамике BTS с градиентом состава

      О.В. Малышкина, А.А. Мовчикова, К.Н. Пензов R. Steinhausen, H.T. Langhammer, H. Beige
12. Thermal wave study of pyro- and piezoelectric coefficient depth profiles in disordered relaxor ferroelectrics
      A. Movchikova, G. Suchaneck, O.V. Malyshkina, B.B. Pedko and G. Gerlach

13. Maxwell-Wagner relaxation in heterogeneous multiferroics

       A.I. Chernobabov, A.V. Turik and E.A. Tolokolnikov
14. On the electromechanical behavior and the UHF energy absorption effect in solid solutions of the novel relaxor multicomponent system
      A.A. Pavelko, V.V. Gershenovich, L.A. Reznitchenko

Lunch   13. 00 – 14. 00 

Announcement of the Best Posters Awards for Young Participants 14. 00 – 14. 30

General Discussion and Closing 14.35- 15.15

Chairmen:  S.A. Gridnev and A. Levstik
SEMINAR DINNER                   18.00 - 21.30







